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Evil dwusiarczek wolframu WS2
109

Cena 72,50 zt
Numer katalogowy EVI8
Kod EAN 5900949560748

Opis produktu

Dwusiarczek wolframu, skrétowo WS2, jest proszkiem, ktéry dodaje sie do oleju w ilosci 10 graméw. Jest to substancja o
bardzo matych czasteczkach, najmniejsza z nich ma rozmiar 0,6 mikrona. Badania wskazujg, ze WS2 moze zapewniac
wystarczajgce smarowanie dla metalowych czesci, ktére stykaja sie ze sobg w silnikach. Co wiecej, wykazuje sie, ze ten rodzaj
smaru moze by¢ lepsza alternatywg dla tradycyjnych olejéw smarowych.

Disiarczek wolframu, zwany takze WS2, to syntetyczny proszek o wzorze chemicznym WS2. Jego struktura mikrokrystaliczna
sktada sie z warstwowych kul z szesciokatnymi skupiskami krysztatéw, co tworzy blaszkowatg strukture kratowa. Te warstwy
sg potgczone stabymi sitami Van der Waalsa, co sprawia, ze ma on bardzo niski wspétczynnik tarcia. WS2 nalezy do
najbardziej smarujacych materiatéw znanych w nauce.

Smar w postaci suchych warstw disiarczku wolframu jest wybierany jako powtoka z uwagi na kilka jego cech, ktére sprawiaja,
ze jest uzyteczny w wielu obszarach, takich jak kosmos, lotnictwo, wojsko, przemyst pétprzewodnikowy, urzadzenia
operacyjne, motoryzacja i inne. Powtoka WS2 ma kilka istotnych zalet w poréwnaniu z innymi klasycznymi, nieorganicznymi
smarami. Oto kilka z tych wtasciwosci:

Wspétczynnik tarcia moze wynosi¢ nawet 0,03 w przypadku dynamicznego obcigzenia i 0,07 dla obcigzenia statycznego.
Jest kompatybilny z szerokim zakresem temperatur, wytrzymujac od -450 stopni Fahrenheita do +1200 stopni Fahrenheita
pod ci$nieniem atmosferycznym i nawet wieksze zakresy temperatur w prézni, od -305 stopni Fahrenheita do +2400 stopni
Fahrenheita.

Moze wytrzymac ekstremalne ci$nienie do 300 000 psi w réznych zastosowaniach i nie odgrywa roli w srodowiskach
prézniowych.

Micro Surface Corporation wykorzystuje WS2 w procesie SL-39 do powlekania réznych elementéw. Proces ten odbywa sie w
San Jose w Kalifornii i obejmuje naktadanie powtoki disiarczku wolframu za pomocg najnowoczesniejszego sprzetu przez
wyspecjalizowanych technikéw.

Smarowanie za pomocg proszku WS2 odbywa sie na rézne sposoby:

Dodawanie proszku WS2 do mokrych smardw, takich jak oleje czy syntetyczne smary, w ilosci od 1% do 15% wagowych.
Poprawia to smarownos$¢ mieszanki, zwtaszcza w warunkach ekstremalnych, zmniejszajac tarcie i zwiekszajac zdolnos¢
przenoszenia obcigzen.

Naktadanie proszku WS2 na podtoze, ktére wymaga suchego smarowania, poprzez natryskiwanie podfoza suchym powietrzem
pneumatycznym. Nie wymaga to spoiw ani klejéw i moze by¢ wykonane w normalnych warunkach temperaturowych. Grubos$¢
powtoki wynosi 0,5 mikrona. Mozna go takze aplikowad poprzez mieszanie z alkoholem izopropylowym i nastepnie polerowacd
do podtoza.

Te metody stosuje sie juz w réznych obszarach, takich jak przemyst motoryzacyjny (np. silniki samochodowe), lotniczy,
produkcja tozysk, narzedzia tngce, czesci maszynowe i wiele innych.
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